
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI

360271   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.830  0.011  0.003  0.170  0.076  0.033  0.044  0.012  0.036  0.002  0.007  0.002

360386   ASTM A-36/A-572-50         0.190  0.900  0.012  0.006  0.190  0.100  0.035  0.048  0.013  0.032  0.002  0.007  0.003

360387   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.850  0.011  0.006  0.170  0.060  0.030  0.037  0.009  0.035  0.002  0.007  0.002

360388   ASTM A-36/A-572-50         0.170  0.860  0.012  0.005  0.180  0.081  0.028  0.035  0.009  0.041  0.002  0.007  0.003

360394   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.850  0.011  0.005  0.170  0.065  0.023  0.039  0.009  0.032  0.002  0.007  0.002

461651   ASTM A-36/A-572-50         0.180  0.840  0.020  0.010  0.160  0.022  0.023  0.023  0.006  0.039  0.002  0.007  0.002

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.          T.ELONG.

360271          261607667A      64.138(KSI)     78.836(KSI)     26(%)           8

360271          261607668A      64.324(KSI)     78.741(KSI)     24(%)           8

360271          261607722A      64.138(KSI)     78.836(KSI)     26(%)           8

360271          261607851A      63.261(KSI)     79.980(KSI)     25(%)

360386          261608054A      63.887(KSI)     78.141(KSI)     27(%)

360386          261608055A      64.542(KSI)     77.399(KSI)     28(%)

360387          261608060A      60.548(KSI)     76.388(KSI)     25(%)

360387          261608061A      61.537(KSI)     77.557(KSI)     26(%)

360388          261608066A      63.131(KSI)     79.489(KSI)     27(%)

360388          261608067A      61.211(KSI)     77.789(KSI)     26(%)

360394          261608164A      63.459(KSI)     76.892(KSI)     26(%)

360394          261608165A      64.232(KSI)     77.730(KSI)     27(%)

461651          261608182A      63.711(KSI)     77.663(KSI)     25(%)

461651          261608183A      64.134(KSI)     77.147(KSI)     26(%)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO

360271          261607680A      7            16.0000      7.0000       12.2000      59.520          23633           0000187828

360386          261608126A      18           14.0000      6.7500       12.2000      44.640          23633           0000187828

360387          261608123A      18           14.0000      6.7500       12.2000      44.640          23633           0000187828

360388          261608117A      18           14.0000      6.7500       12.2000      44.640          23633           0000187828

360394          261608263A      15           14.0000      6.7500       12.2000      50.592          23633           0000187828

461651          261608258A      15           14.0000      6.7500       12.2000      50.592          23633           0000187828

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

360271          261607680A      000220       1002288292

  FECHA EMISION  PAGINA
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+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

360386          261608126A      000170       1002288292

360387          261608123A      000170       1002288292

360388          261608117A      000170       1002288292

360394          261608263A      000180       1002288292

461651          261608258A      000180       1002288292

+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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