
S I M E C  I N  T E R N A T I O N A L  2 S.A. D E  C.V. . 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINAW 

DATOS GENEI1ALES: 

FECHA/HOR&: 01/03/10 8:36:28 

CLIENTE: PLESA ANAHüAC Y CIAC, S.A. DE 

PEDIDO: 001832 CONTRATO:7715 REMISION: 008449-1 

PRODUCTO: CANAL 8" (SP) 13.75LB/m 203 .GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 EMBARQUB: RODRIGUEZ 

PESO TBORICO(KG/MT) :20.462 LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO: 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  % S n  % C  % C u  % M o  %Si % N i  %Cr % V  % M n  % N b  
.............................................................................................................. 

385275 ,0110 ,0380 ,0148 ,2700 ,3100 ,0320 ,2500 ,1400 ,1800 ,0030 ,6500 ,0030 

ANALISIS MECANICOS Y FICICOS: 

LIMITB ESFUERZO 
COLADA EMTICO MAXIMO ALARGAMIQúTO 

(LB/IN2) (LB/IN2) (2") 

ATAWS DE LA COLADA 

COLADA 


