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GERDAU CORSA S A P I DE CV m 22391 

m 30/octubre12010 

20000128 11 1359 61A 529 G ANGULO 31.7X4.8 1114X3116 6.10M 0.160 0.570 0.042 0.009 381.00 38.90 535.00 54.60 24.5 
- 

0.100 0.070 0.180 0.170 
20000128 11 1399 61A 529 G ANGULO 31.7 X 3.2 1 114 X 118" 6.10M 0.200 0.790 0.043 0.014 394.00 40.20 540.00 55.10 26.0 

0.130 0.090 0.220 0.210 

NIA 

Rem~sion No 27502 Gondola l Placas 174AN8 Pedido No 706 

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas Los resultados de ensayo cumplen con las Normas 

0 NMX-C-407-ONNCCE-2001 0 NMX-C-407-ONNCCE-2001 

0 NMX-6-113-1981 0 NMX-6-252-1988 Nombre GABRIEL QUINTANA SANCHEZ 

@ NMX-B-172-1988 0 NMX-B-254-1987 
@ ASTM A 370 05 @ ASTM A 6/A 6M 07 

@ ASTM E 415 99a @ ASTM A 36/A 36M 05 
@ ASTM A 529lA 529M 05 
0 ASTM A 61 5/A 61 5M 06a 

Firma 
Prohibie la reproduccion total o parcial de este informe sin autorizacion de Siderurgica Tultitlan, S A de C V 
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