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APROBADO 

	umapoisamuusa  toman 

CALIDAD 

MARCO A. ESTRADA GUATO 

SICARTSA 
LIPERÚRGICA Lid A0.0 CARDENAS LAS TRUCHAS S.A. «C.V. 

,•-5.?kk 

ArcelorMittal 

CALIDAD  

N° . 	 186946 

CERTIFICADO DE CALIDAD 

NOMBRE DEL CLIENTE: 
AM Las Truchas - Aceromex 

N'CONF.PEDIDO: 
1300001325 

 

PRODUCTO: 
J08Q000 ALAMBRON B.C. 1008 DE 6.35 mm 

  

FECHA DE EMBARQUE: 
15.05.2013 

ANALISIS QUIMICOS 
NUMERO DE 
COLADA %C %Mn %Si %P %S 

M015125 
M015126 

0.09 
0.09 

0.30 
0.31 

0.080 
0.080 

0.012 
0.011 

0.013 
0.015 

PROMEDIO 

PRUEBAS FISICAS 
RESISTENCIA 
TENSION 
kq/mm2 

LIMITE 
ELASTICO 

ALARGA- 
MIENTO 

% 

REDUCCION 
AREA 

% 

DOBLEZ 
180° 

40.39 
39.73 

33.00 
33.13 

75.66 
76.74 

40.06 33.06 76.20 

OBSERVACIONES: 

PLACAS: 014EJ6 

HORA: 03:12:37 

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE 

SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA: 

NMX-B-365-CANACER0-2008 
ENTREGA: 80368261 
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