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El presente documento certifica que los productos aqui descritos cumplen y han sido 
fabricados, Inspeccionados, mue~treados y probados de acuerdo con los requisitos 
aplicables de la norma ASTY AWA6M, ASVM A361M,3BM-d4 y ASTM A529 
UraClo SO 

El compmiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE la s&~&Mx%M de nuestrus 
dientes a baves de la mejora continua de nwtros pmdudos : angulos soleras y canales 
en celidad, servida y pn>a, mediante un 6 b m a  de geaabn de ,dysoefidentede~tecursos 
y la integmch de un gran equipo de w. 

1 . 
Compashibis qiifmicri 

A36 A529-m 
CabÓn, max, % 0.26 0.27 
Jvlanpeso, % 1 20 1 3 5  
Fosfom, max. % 0.04 0.04 
A z u k  max, % 0.05 0.05 
Silicio, max, % 0.40 0.40 
Cobre, rnin, %* 0.20 0.20 
* Cuando el cobre es especificado 

m- AS29-SQ 

Limite Elsstico Mia (ksi) 36 50 
Uitima Tensión (ksi) 58-80 70-100 
Elotigación 2" Min 21% 21% 
Elongdón 8" Min 20% 1 8% 


