
S I M E C  I N  T E R N A T I O N A L  1 $.A. D E  C.V. . 
CERTIFICADO DE CALIDAD.DE PRODUCTO TBRMINADO 

DATOS GENERALES : 

FECHAIRORA: 06/10/10 14:27:51 

CLIKNTE: PLBSA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIW: 003889 CONTRATO : 903 1 RWIISION: 016793-1 

PRODUCTO: CANAL 8"(LIV) 11.5LBIFT 203.2GRADO DE ACERO ASTM A361A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 BMBARQUZ: TRANCPORTADROA SAL?& 

PESO TEORICO (KGIMT) : 17.113 LONGITUD(Mts1 12.20 TERMINADO: 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P 

385328 ,0150 
385329 ,0150 
386894 ,0160 
386896 ,0160 
387464 ,0180 
387472 ,0110 
387502 ,0130 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELPSTICO M I M O  ALARGAMIWPM 

(LB/IN2) (LB/IN2) (2") 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
.............................................................................................................. 

385328 TKC00604 
385329 TKC00626 TKC00627 
386894 TKF02462 TKP02463 
386896 TKF02475 TKF02476 TKPO2477 
387464 TKH00899 



CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATO? GENERALES: 

FECHA/XORA: 06/10/10 14:27:51 

C L I m E :  PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO: 003889 CO~RATO:9031 REMISION: 016793-1 

PRODUmO: CANAL 8" (LIV) ll.SLB/PT 203.2GRALlO DE ACERO ASTM A36/A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 EMBARQUE: TRANSPORTADROA SALPS 

PESO TEORICO (KG/MT) : 17.113 LONGITUD(Mt9) 12.20 TERMINADO: 

ATADOS DE LA COLADA 


