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CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS G,mRALES : 

FECWL/HORA: 07/10/10 22:58:17 

CLImE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO: 004001 CONTRATO:9116 RmISION: 016887-2 

PRODUCTO: ANGULO 3x318'' 76.2X9.52MM GRAW 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 

PESO TEORICO(KG/MT) : 10.714 LONGITUD (Mts) TERMINADO: 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  %Sn % C  % m  %Mo %Si %Ni %Cr % V  %Mn % N b  

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO AtARGAMIEmO 

(LBIIN2) (LBIIN2) (2") 
.............................................................................................................. 

388090 57,308 79,569 25 
388092 48,408 69,604 27 
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