
' *  , . 
S I M E C  I N  T E R N A T I O N A L  1 S.A. D E  C.V. 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GEWRALES: 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO: 004001 COWRAM: 9116 /" REMISION. 017680-1 / 
PRODUCTO: ANGULC 3X1/4" 76.2X6.35MM GRADO DE ACERO (ASTM A36/A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 
L... 

EMBARQUE: HECTOR R.SALAS W T I  

PESO TEORICO (KG/MT) : 7.291 LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO : 

ANALISIS QUIMIMS: 

COLADA % P  % S  %Sn % C  %Cu % M 0  %Si %Ni % C r  % V  3Mn % N b  
.............................................................................................................. 

388682 ,0130 ,0230 ,0120 .2100 ,2400 ,0400 ,2200 ,0900 ,1100 ,0030 ,6800 ,0010 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO M I M O  ALARGAMI~O 

(LB/IN2l (LB/IN2) (2") 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
............................................................................... 

388682 SKJ05318 SKJ05319 SKJ05320 


