
S I M E C  I N  T E R N A T I ' o N A L  1 S . A .  D E  C. V. 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCPO TERMINAIXI 

DATOS GENERALES : 

FECHA/HORA: 8 / 1 1 / 1 0  1 0 : 5 6 : 2 5  

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S . A .  DE 

PEDIDO: 0 0 4 0 0 1  CONTIULTO:9116 REMISION: 018598-2  

PRODUlTO: ANGULO 3X5/16'1 76.2X7.94MM GRADO DE ACERO 

ESPECIFICACION PRODUCFO: MTM A6194 

PESO TEORICO (KGIMT) : 9 . 0 7 7  IiONGITUD(Mt8) 1 2 . 2 0  TERMINADO: 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  % S n  % C  % a  % M o  % S i  % N i  % C r  % V  % M n  % N b  

ANALISIS MECANICOS Y F I S I M S :  

LIMITE ESPUGRZO 
COLADA ELASTICO M I M O  ALARGAMIENTO 

(LB/IN2) (LBIIN21 ( 2 " )  
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