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S I M E C  I N  T E R N A T I O N A L  1 S.A. D E  C.V. 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GEXERALES : 

FECHAIHORA: 30/11/10 18:11:41 

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO: 004450 CONTRATO:9432 

PRODUCTO: CANAL 6"ILIV) 8.2LBIFT 152.4GRRDO DE ACERO ASm A361A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: XTM A6194 EMBARQUE: TRANSPORTES ARCE 

PESO TEORICOIKG/MT) : 12.202 LONGITDDlMts) 12.20 TERMINADO: 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  %Sn % C  %ni % M 0  %Si %Ni %Cr % V  %Mn % M ,  
.......................................................................................................... 
389129 ,0150 ,0470 ,0180 ,1500 ,2400 ,0320 ,1700 ,1000 ,0900 ,0020 ,6200 .O010 
389132 ,0180 ,0430 ,0150 ,1700 ,2600 ,0300 ,1600 ,1000 ,1300 ,0030 ,6500 .O010 
389137 ,0110 ,0390 ,0180 ,1700 ,2500 ,0300 ,1800 ,1000 ,1000 ,0030 ,6600 ,0030 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITB ESFUERZO 
COLADA ELIlSTICO M I M O  ALNWIENTO 

lLBlIN2) (LB/IN2) 12") 
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