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I CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

PEDIDO : 

PRODUCTO : 

CSG COMERCIAL, S.A. DE C.V. 

VIGA IPS 6" 152.4MM 

ESPECIFICACION PRODUCN: ASTM A6194 

PESO TEORICO (KG/MT) : 18.6 02 

ANAtISIS QUIMICOS: 

7- , COLADA % P % S % Sn 

REMISION: 020213-1 CONTRAT0:AB-4027 

GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94 

EMBARQUE: s. T. B. C. 

LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO : 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
coLAloJ\ . ELACTICO M I M O  ALARGAMIENTO 

(m/IN2) (LB/INZ) (S1') 
_______-___________-- - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
389377 50,770 72,688 2 6 
389379 54,332 76,964 26 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389377 TKL01496 TKL01497 TKL01498 TKL01499 TKL01500 
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