
S I M E C  I N  T E R N A T I O N A L  1 S.A. D E  C.V. . 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCPO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

FECHAIHORA: 02/02/11 15:02:43 

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO: 005069 CONl'RAM:9900 REMISION: 022484-1 

PRODUCTO: ANGIlLO 6x112'' 152.4X12.7MM GRADO 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 

PESO TEORICO(KG/MT) :29.167 

ANALISIS QUIMICOS: 

LONGITUD(Mts) \ 12.20 TERMINADO: 

COLADA % P  % S  %Sn % C  % C u  % M o  %Si %Ni %Cr % V  %Mn %Nb 
............................................................................... .......--.--.-........-- 

384592 ,0170 ,0300 ,0120 ,2400 ,1600 ,0340 ,2600 ,1700 ,1600 ,0020 ,7300 ,0020 
394593 ,0110 ,0340 ,0150 ,1900 ,1600 ,0350 ,2600 ,1800 ,1700 ,0020 ,1200 ,0020 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO M I M O  ALARGAMIEXTO 

(LBIIN2) (LBIIN2) (2,') 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
384592 TKA00950 TKA00951 TKA00952 TKA00953 TXA00954 
384593 TKA00967 


