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S I M E C  1 ' N ' T E R N A T I O N A L  1 S.A. D E  C.V. . 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

FECHA/HORA : 17/02/11 9:44:35 

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE ..=y- CLIENTE : /' 

/,' PEDIDO : 005069 CONTRATO : 9 9 O O REMISION: 023103-2 

PRODUCTO : CANAL 8" (LIV) 11 .~LB/FT 203.2GRADO DE ACERO 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM ~6194 EMBARQUE: ABEL ARCE PALMARES 

PESO TEORICO (KG/MT) : 17.113 LONGITUD (Mt S) 6.00 TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  % S n  % C  % C u  % M 0  % S i  % N i  % C r  % V  % M n  % N b  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
385036 .O120 .O380 .O140 .1600 .2800 .O340 .2600 ,1500 .1300 .O020 .6800 .O010 
385367 .O140 ,0410 .O150 .2200 .3000 .O340 .2800 .1800 .2000 .O020 1.0200 .O010 
386883 .O180 .O380 .O150 .2000 ,2300 .O310 .2700 .1800 .1100 ,0020 .7000 .O010 
388468 .O120 ,0260 .O130 .1700 ,1900 ,0400 .2000 ,0600 .O700 .O020 .6600 .O010 
389023 .O120 .O500 .O140 .2000 .2500 .O330 .2100 .1200 .1200 .O030 .S900 ,0010 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO 

(LB/IN~ ) (LB/IN~) (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
385036 49,266 70,660 2 7 
385367 59,870 79,569 2 8 
386883 52,250 74,280 2 6 
388468 49,426 70,936 2 7 
389023 50,215 72,091 2 5 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
385036 TKB01017 TKB01018 TKB01019 


