
S I M E C  I N  T E R N A T I O N A L  1 S.A. D E  C.V. . 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE.PRODUCT0 TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005069 CONTRATO : 9 9 O O REMISION: 023188-3 

PRODUCTO : CANAL 6"(SP) ~O.~LB/FT 152.4MGRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 EMBARQUE: TRANSPORTES RUIZ 

PESO TEORICO (KG/MT) : 15.625 LONGITUD (Mts) 12.00 TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS : 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFTJERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO 

(LB/IN~) (LB/IN~) (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
388172 54,890 77,555 2 6 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
388172 TKI02758 


