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CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

FECHA/HORA : 01/03/11 18 : O1 : 04 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005264 CONTRATO:10098 REMISION: 023696-1 

PRODUCTO : ANGULO 2 - 1/2X1/4 63.5X6.3 5MGRADO DE ACERC 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM ~6194 

PESO TEORICO (KG/MT) : 6.10 1 LONGITUD (Mts) TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAM 1 ENTO 

( ~ ~ 1 1 ~ 2 )  (LB11~2) (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389896 51,750 73,525 2 7 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA .L 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389896 SLCOO022 SLCOOO24 SLCOOO25 SLCOOO26 SLCOOO27 SLC00029 SLC00030 SLC00031 SLC00032 SLC00033 
389896 SLCOOO34 SLCOOO35 SLCOOO38 


