
S I M E C  I N  T E R l t A T I O N A L  1 S.A. D E  C.V. . 
b CERTIFICADO.DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

FECHA/HORA : 03/03/11 8 : 53 : 52 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 004715 CONTRATO: 9654 REMISION: 023770-1 

PRODUCTO : ANGULO 4x112 " 101.6X12.7MM GRADO DE ACERO ASTM ~3 6/A36M- 94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 EMBARQUE : DIAMANTE AZUL 

PESO TEORICO (KG/MT) : 19.048 LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO 

( ~ ~ 1 1 ~ 2 )  (LB/IN~ ) (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389878 60,842 79,569 2 7 
389887 52,032 73,950 2 7 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + ' - [ - ,  S'*,? 
389878 TLC00072 TLC00073 TLC00074 TLC00075 TLC00076 TLC00077 TLC00078 TLC00079 &-, 4 
389887 TLC00102 TLC00103 TLC00104 TLC00105 TLC00106 TLC00107 TLC00108 TLC00109 TLCOOllO ya.> g; .: 2 
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