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S I M E C  I N  T Z R N A T I O N A L  1 S.A. D E  C.V. . 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

FECHA/HORA: 04/03/11 14 : 19 : 34 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005264 CONTRATO : 1 O O 9 8 REMISION: 023864-1 

PRODUCTO : CANAL 6" (LIV) 8.2LB/FT 152.4GRADO 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 

PESO TEORICO (KG/MT) : 12 .2 02 LONGITUD (M~s) TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  %Sn % C  % C u  %Mo %Si %Ni %Cr % V  %Mn % N b  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389907 .O170 ,0450 .O170 .1700 .2300 ,0280 ,2200 .1300 .1600 .O030 .6200 ,0020 
389908 .O160 ,0440 .O170 .1800 .2400 ,0220 .1900 ,1100 .1700 .O040 .7500 .O010 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO 

(LB/IN2 ) (LB/1N2) (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389907 48,682 70,152 2 7 
389908 51,750 73,525 2 7 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389907 TLC00435 TLC00436 TLC00437 TLC00438 TLC00439 TLC00440 TLC00441 TLC00442 TLC00443 
389907 TLC00445 TLC00446 TLC00447 TLC00448 TLC00449 TLC00450 TLC00455 TLC00456 
389908 TLC00429 TLC00430 
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