
S I M E C  A C E R O ,  S.A. D E  C.V. 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005069 

PRODUCTO : ANGULO 6X1/2I1 152.4X12.7MM GRADO DE ACERO A572lA572M-94B G60 

ESPECIFICACION ASTM A6/A6M 94A - CSG 

PESO TEORICO (KG/MT) : 29.167 

EMBARQUE: RODRIGUEZ BAUTISTA 

REMISION: 024098-1 

TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  % S n  % C  % C u  % M o  % S i  % N i  % C r  % V  % M n  % N b  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - - 
386045 ,0180 .O400 .O120 .2600 ,2700 .O320 .2500 .1600 ,1600 ,0270 1.0800 .O010 
387087 .O180 .O470 .O150 .2400 .2900 ,0470 .2400 ,1500 ,1300 ,0300 1.1500 ,0010 
387088 ,0110 .O310 .O180 ,2500 .2600 ,0360 .2300 .1300 .Id00 .O330 1.1300 ,0030 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAM 1 ENTO 

(LB/IN~ ) (LB/IN~ ) 2 u 
- - - _ - _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - . . - - - - - - -  

386045 65,204 88,584 2 7 
387087 64,190 87,405 2 8 
387088 64,918 88,185 2 8 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
- - - _ - - _ _ - - - - - - - - - - -  
386045 TKD02667 
387087 TKG00574 
387088 TKG00505 


