
* S I M E C  I N  T E R N A T I O N A L  1 S.A., D E . C . V .  . 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

FECHA/HORA : 09/03/11 21 : 44 : 14 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005264 CONTRATO: 10098 REMISION: 024101-2 

PRODUCTO : ANGULO 3x1/4I1 76.2X6.35MM GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 EMBARQUE: RODRIGUEZ BAUTISTA 

PESO TEORICO (KG/MT) : 7 .2 91 LONGITUD (Mts) 12.20 TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFüERZO 
COLADA ELASTICO MAX IMO ALARGAMIENTO 

(LB/ I N ~  ) ( ~ ~ 1 1 ~ 2 )  (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - 

386687 55,192 77,734 2 6 
389856 51,140 73,086 2 6 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
386687 SKF01271 
389856 DLB00285 


