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CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERAZIES : 

FECHA/HORA: 09/03/11 21 : 44 : 16 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 004000 CONTRATO : 9 11 6 REMISION: 024102-1 

PRODUCTO : CANAL 6" (SP) 10. ~LB/FT 152.4MGRADO DE ACERO ASTM ~ 3 6 1 ~ 3 6 ~ - 9 4  

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM ~6194 EMBARQUE: RODRIGUEZ BAUTISTA 

PESO TEORICO (KG/MT) : 15.62 5 LONGITUD (Mts) 12.20 TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  % S n  % C  % C u  % M o  % S i  % N i  %Cr % V  % M n  % N b  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389916 ,0110 .O390 .O260 .1700 .2600 ,0210 .2000 ,1000 .1600 ,0030 ,7200 .O030 
390004 .O100 ,0280 .O170 .1700 .2600 ,0400 .2200 .2000 ,1800 .O020 .6200 .gol0 
390005 ,0080 .O340 .O200 .2000 .2600 ,0360 .2200 .1800 .1200 .O020 .6200 . O010 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

COLADA 
LIMITE 
ELASTICO 
(LB/IN~ ) 

ESFUERZO 
MAXIMO 
(LB/IN~ ) 

72,112 
70,152 
72,688 

ALARGAMIENTO 
(2") 

2 7 
2 7 
2 6 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


