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CERTIFICADO DE Ci&ID.W DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 

PRODUCTO : 

CONTRATO : 1 O O 9 8 1 
ANGULO 3X1/4" 76.2X6.35MM GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94 i 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM ~6194 

PESO TEORICO (KG/MT) : 7.291 

REMISION: 024374-1 

TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMI ENTO 

(LB/IN~ ) ( ~ ~ 1 1 ~ 2 )  (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - 
479472 48,496 69,956 2 7 
479577 50,030 71,892 2 5 

ATADOS DE LA COLADA / 

COLADA 

479472 SLCO3697 SLCO3698 SLC03699 SLCO3700 SLCO3701 
479577 SLC03702 SLCO3703 SLCO3704 SLC03705 SLCO3706 SLCO3707 


