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S I M E C  I N  T E R N A T I O N A L  1 S.A. D E  C.V. . 

CERTIFICADO CALIDAD PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

FECHA/HORA : 25/03/11 13 : 34 : 52 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005264 CONTRATO : 1 O O 9 8 REMISION: 024735-1 

PRODUCTO : ANGULO 4X1/4I1 101.6X6.35MM GRADO DE ACERO $STM A36/A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM ~6194 EMBARQUE: 

PESO TEORICO (KG/MT) : 9 .8 2 1 LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO : 

ANALJSIS QUIMICOS: 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESF'üERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAM 1 ENTO 

(LB/IN~) (LB/IN~) (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
390167 61,500 79,569 2 8 
390186 54,135 76,437 2 6 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
390167 TLC02230 TLC02231 TLC02232 TLC02233 TLC02234 TLC02235 TLC02236 TLC02237 TLC02238 TLC02239 
390167 TLC02240 TLC02241 
390186 TLC02201 TLC02202 


