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CERTIFICADO DE WIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES : 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A.  DE 

PEDIDO : 004522 CONTRATO : 9 4 7 5 

PRODUCTO : SOLERA 6x318" 152.4X9.52MM GRADO DE ACER? ASTM ~361A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM ~ 6 1 9 4  

REMISION: 024866-1 

LONGITUD  te .L.. O ,  - TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO 

(LB/ 1N2 ) (LB/ IN~)  ( 2 " )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
390253 50 ,220  7 0 , 9 0 0  2 9 
390254 5 0 , 3 7 6  72 ,150  2 7 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
- - - - - - m - - - - - - - - - -  

390253 SLCO6077 SLCO6078 
390254 SLC06072 SLCO6073 


