
S i M E C  I N  T E R N A T I O N A L  1 S.8. D E  C.V. . ACA? 2 CA 

DATOS GENERALES : 

FECHA/HORA : 28/03/11 16 : 02 : 08 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005264 CONTRATO:10098 REMISION: 024870-2 

PRODUCTO : SOLERA 3x112" 76.2X12.7MM GRADO DE ACERO ASTM ~36/A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: XTM ~6194 EMBARQUE: ISAAC MARIN OROZCO 

PESO TEORICO (KG/MT) : 7.597 LONGITZTD (Mts) 6.10 TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  %Sn % C  %Cu %Mo %Si %Ni %Cr % V  %Mn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - - - 
390281 .O150 .O250 .O210 .2000 .3100 .O180 .2300 ,1100 .O900 .O040 .7400 . O010 
390282 .O060 ,0200 .O180 .2100 .3100 .O200 .2600 .1100 .O700 .O020 ,6500 .O010 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO M I M O  ALARGAMI ENTO 

(LB/IN~) (LBIIN~) (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 

390281 52,990 75,076 2 6 
390282 52,125 74,165 2 6 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
390281 SLCO6799 SLCO6800 SLC06801 SLC06802 SLC06803 SLC06804 
390282 SLCO6797 SLCO6798 


