
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005264 CONTRATO: 10098 REMISION: 024882-1 

PRODUCTO : SOLERA 3X1/4" 76.2X6.35MM GRADO DE ACER ASTM A36/A36M-94 f 
ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM ~6194 E M B A R ~ J > . A Z B E R T O  ZARAGOZ 

PESO TEORICO (KG/MT) : 3 .7 98 LONGITLTD (Mt S ) 6.10 TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

ANALJSIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO 

(LB/IN~ ) (LB/IN2 ) (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
390272 49,240 70,740 2 7 
390273 55,448 78,146 2 6 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 


