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Aseguramiento de la Calidad 
CERTIFICADO DE CALIDAD No A C E R O S  E S P E C I A L E S  
CERTIFICATE OF QUALITY NO 10-4302A 

GRADO DE ACERO 

CSG COMERCIAL sTEEL GwDE 
N" DE COLADA MEDIDA 

43021110 SECTION SIZE 
IDENTIFICACION PERFIL 

COLOR CODE SHAPE 

ANALlSlS QUlMlCO % 
CHEMICAL ANALYSIS % 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Cu Sn Pb V Ti Nb B ppmCa  p p ~ o z p p m  ~ z p p m  Di 

.18 .64 .18 .O08 .O06 .O9 .ll .O34 .O04 .27 .O31 ##### ###U 

METALLOGRAPHY 

TAMANO DE GRANO DECARBURIZACION ESTRUCTURA INCLUSIONES NO METALICAS 

GRAlN SlZE DECARBURIZATION STRUCTURE NONMETALLIC-INCLUSIONS 

PROPIEDADES MECANICAS 
MECHANICALS PROPERTIES 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN LIMITE DE CEDENCIA YÓ REDUCCION DE AREL % ALARGAMIENTO 
TENSILE STRENGTH (PSI) YlELD STRENGTH (PSI) REDUCTION IN AREA ELONGATION HARDNESS 

69,381 Lbs/Pulg2 49,767 Lbs/Pulgz 

OBSERVACIONES. 
OBSERVATIONS 
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