
CLIENTE / CUSTOMER FACTURA# / INVOICE # 

FECHA / DATE CERTIFICADO # / MTR #

ID

ESPESOR/

THICKNESS
CALIBRE

/

ANCHO/

WIDTH
PIEZA

PIECES
ACABADO / 

FINISH

DOBLEZ/

BEND

%C %Mn %P %S

COMP QUIMICA/ CHEM  COMP.
NORMA

/ASTM

GRADO

/GRADE

AV VALLE DE LAS ALAMEDAS No|66|O

SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN,  MX 54940

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
 10210502

MEXICO

LARGO/

LENGTH

DUREZA/

HARDNESS

HRB
ELONG

%

SEG. MERCADO / APPLICATION

COMERCIAL

GALVASID S.A. DE C.V.
BLVD. CARLOS SALINAS DE  GORTARI KM 10

APODACA N.L. MEXICO 

C.P. 66615., TEL (52)  81 11 56 00 01

www.galvasid.com

CERTIFICADO  DE  CALIDAD

MILL TEST REPORT

Calidad de Acero / Steel Quality

G21/11/2019  10306410

MM  /  IN  

CAPA/

COATING

OZ/FT2

IMPACTO/

IMPACT
PESO/

WEIGHT

kg / Lbs MM   /   IN MT/FT

COLADA/

HEAT 

NUMBER

RT

/TS

KSI

LE

/YS

KSI

IN  /  LBF
%Cu %Cr %Ni %Mo

ORD 29125.

A-65330435965 PAS 63 42 53  CB 0.066  0.346  0.004  0.0031 0T9,040 / 19,9302.4714/0.0973 320 / 3201,221 / 48.0709 30378 / 1,24012 G 90 1910111070 0.00  0.01  0.00  0.01

Quality Assurance

FM: Flor Minima  FR: Flor Regular BNZ: Barnizado PAS: Pasivado AC: Aceitado Acr: Acrilico PasAc: Pasivado Aceitado  Cro:Cromatado G:Galvanizado Az:Aluminio Zinc LE: Limite elástico RT: Resistencia a la t

FM: Minimun Spangle  FR: Regular Spangle BNZ: Green Barnish  PAS: Cheam Treat   AC: Oiled  Acr: Acrylic  PasAc: Cheam Treat Oil  Cro:Chromated G:Galvanized Az:Aluminum Zinc YS: Yield Strengh TS: Ten

Este certificado cumple con la Norma  ASTM A-653/ A-792 segun sea el cas

Gerente de Gestion de Calidad

FO-CA-034-REV.03M:\CerHSTa.rpt


