CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
Q mmc>c no Wm> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
i 2l el 1 - T)
i S————— T M — ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12X 794 /305 X 117.6 | (oo
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |} \\iepag TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 122M 8,608 KG 11023411/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9367442/000020 ASTM A572-18 GR50
ASTM A6-19
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA wm.am_sm bo_cowo_&_ (2015)
30265 30.10.2020 N =06
no_,%mm_n_oz o:;:na_» . N Ni . v CE p
n 4 1 0 1 N o
% 9 3, 4 9 % % 5% by 3 % b
0.184 0.869 0.036 0.011 0.216 0.282 0.041 0.015 0.092 0.221 0.001 0.406 0.001
COMPOSICION QUIMICA
0.020
PROPRIEDATS émﬁz_gm UTS/FU El UTS/FU YS/FY G/
e W e MPa MPa o
55.1 68.1 25.0 469.4 380.0 200
55.7 70.8 25.0 488.3 383.9 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.81
0.79

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




