CERTIFICADO DE CALIDAD
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E GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
S A S T Mﬁﬂﬁ%ﬁ@ﬂmﬁ%%ﬁﬁw B wwmw%_wmﬁmwwmwmnm»m wwm,mmn_wwm ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12 X 79%/305 X 1176 | 0000 coo s
KM, 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG 140 vprng TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 122M 4,304 KG 11022492/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9367442/000020 ASTM A572-13G50
ASTM AG-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM-A992-11(2015)
30265 30.10.2020 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION oc_.z_n_ww - ¥ ) . - -
% gn % g, % G e 5 DS 3 % -E b
0.179 0.842 0.040 0.015 0.090 0.320 0.017 0.016 0.083 0.215 0.001 0.368 0.001
COMPOSICION QUIMICA
3
0.021
ﬂwcv_ﬂ_mD\ww\mw ?_/Wﬁ..rwzhn,}m U U El u FU VIEY .
%_ .*.mwm_u @mm. w\mmm Emum mm
56.9 75.7 25.0 521.6 392.1 200
531.8 74.0 25.0 510.3 371.2 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.75
0.73

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




