CERTIFICADO DE CALIDAD Pigina 1/1
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
, ;
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS S ADE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE CV ASTM A992/A572 G50 i s (PR——
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX54940 1220 M 9.008 KG 11021484/02
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8896777/000010 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11 (2015)
0C 29797 TULTITLAN 11.05.2020 CSA G40.21-13 345WM
COMP(%SJCION QUIMICA " - Nb s B
M P o i E. p
% % % % & %' % % % % P
0.196 0.882 0.042 0.012 0.102 0.299 0.020 0.017 0.100 0.213 0.002 0.394 0.001
COMPOSICION QUIMICA
0
0.023
PROPRIEDADESS MECANICAS - - . -
Y S : T, FY
I*{SFIY U'{({{-'U %lg N?Pa Pa mm
61.6 79.4 29.0 5474 4247 200
60.9 782 28.0 539.8 418.4 200
PROPRIEDADES MECANICAS
S/UTS
0.78
0.78
COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




