CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina |/1
szc>c nomm> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
<o ou .
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA >2>_‘_C_>M,L\_JM_WM SADECY 1#@%%40”—“%%%@””% W”}ﬂm m<m ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam / 18 x 46# / 460 x 68.5 0000105094
. . ) AVENIDA VALLE DE L AVENID/ :DE L AMEDA
KL SCARRETERA MERICO= SBAAG |5, frprece TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/ LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO [Ty TITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 6,686 KG 11021399/03
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
§968292/000010 ASTM A$72-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA PETHEAGAL(20) 55
29852 TULTITLAN 03.06.2020 ESATH0Z- 13T
COMPOSICION QUIMICA -
C M : N i . v CE.
% 78 % A % G 74 % M 3 % £
0.189 0.901 0.031 0.013 0.129 0.312 0.015 0.016 0.094 0.208 0.002 0.395 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.023
vwo_v_ﬂ_m_u.kcmw\ ?ﬂmﬁ%z_ﬁmpm UTS Ei —
R4 v gpe. 43 R 1A SR
59.1 78.7 32.0 542.4 407.6 200
59.6 75.7 28.5 522.1 366.4 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.75
0.70

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




