CERTIFICADO DE CALIDAD Pagina 1/1
Q mm °>_..— AHO _Nm> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE 1D
A £ : 3 . .
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CTAS SA DE CV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /18 x 40# / 460 x 59.5 0000105745
. . AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM, 3CARRETERA MEXICO - SAHAG g orenag TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/ LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 12.20 M 13,065 KG 11022041103
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8973751/000010 ASTM A572-13 G50
ASTM Ac-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTRLAIOZTEEONS)
29873 13.06.2020 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA ¥ v
P : N i i E.
G o 5 % 5 G e 3P A 3} % C.E B
0.177 0.886 0.025 0.013 0.108 0.310 0.013 0.017 0.076 0.207 0.002 0.375 0.001
COMPOSICION QUIMICA
A
0.025
-.woﬂamgywmwwﬁ&z_qa TS/FU El FU YS/FY
. UTS/ /
R VI Bpe MPa MPa s
56.5 76.4 25.0 527.1 389.3 200
59.7 80.9 313 558.0 411.4 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.74
0.74

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO S




