CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/]
Q mzupc no_mm> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
b ide Flane .
GERDAU CORSA SAPI DE CV Mﬁmﬂw%ﬁ.@”ﬂ”%hmﬁm”m SADE CV ﬂﬁ.mmwb%ﬁ&ﬂmmmuhmﬂhwm Wﬂ/.ﬁm?m%,_u,“»m ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /6 x 12#/ 150 x 18 0000121132
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG 1) s vEpas TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 12.20 M 39,310 KG 11024925/02
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N* ESPECIFICACION TECNICA
10169683/000020 ASTM A572-18 GRS0
ASTM AG-19
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTNIASO2-11 (2015)
0.C. 30597 23.12.2020 UNE EN 10204-06
COMPOSICION o:;:n?w % -~
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% gn 3, & % G N 5 % 3 % B
0.176 0.826 0.029 0.021 0.181 0.260 0.022 0.011 0.092 0.207 0.002 0.378 0.003
COMPOSICION QUIMICA
3
0.020
H._ﬁOmux_mG.Pw.mm\?_mnﬁz_ﬂnrm El U VSFY
R4 UTYY gpe: [ b £
55.4 74.2 21.9 511.9 382.1 200
54.7 76.6 18.8 528.4 377.4 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.75
0.71

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




