CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
m m” U>= moxm> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
CERDA GRSy BN AR A CTASISADE O PRES AANATUAC TACIAS SADE TV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /18 X 55% / 460 X 82 pirowel plints
: AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
M. R 5
ST e L R SRR e TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/ LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 7,984 KG 11022414/04
4309() 54040 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9329308/000030 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA AN 2=l 2 010)
0.C 30215 98.09.2020 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA . . ’
C M r Mo N Ni Si v .E.
% 78 % % A o v % % % % 8 B
0.187 0.840 0.032 0.014 0.107 0.312 0.017 0.017 0.079 0.222 0.001 0.378 0.000
COMPOSICION QUIMICA
m:
%
0.021
PROPRIEDADES MECANICAS S/FU Bl
YS/FY UT, ‘ UTS/FU / /
RSl RS e MPa YWy oL
62.9 752 375 518.7 433.9 200
55.9 74.3 375 511.9 385.4 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.84
0.75
=
COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




