CERTIFICADO DE CALIDAD Péagina 1/1
m M”U>= OOWM> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
oo TE— PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /18 x 71#/460 x 1057 |00 oo 0
: AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHA
G | ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO MEX 54940 1220 M 3,869 KG 11023420/04
4399() 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9329308/000010 ASTM AS72-13 G50
ASTM AG6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA T
0.C 30215 809 2020 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA . P M e N . v o
M : 0 E. P
% Y, A % A G A % % % % %
0.170 0.820 0.033 0.011 0.129 0.309 0.018 0.016 0.088 0.184 0.001 0.363 0.001
COMPOSICION QUIMICA
ws
%
0.024
PROPRIEDADES MECANICAS UTS/FU £l UTS/FU ’
/ . /
REY Y] e MPa iba o
52.7 71.3 25.0 4913 363.4 200
55.1 71.9 25.0 496.0 380.0 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.74
0.77

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA

GERENTE DE CALIDAD MEXICO




