CERTIFICADO DE CALIDAD ‘ Pigina 1/1
mmzo>c mommsp CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
i o 2
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AU £ Wide Flange Beam /18 x 35# /460 X 521 95001 13640
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM 3 CARREIERASMERICO - SAHAG ) MERAS TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 17,796 KG 11021930/03
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9329308/000060 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA Syt n L)
0.C 30215 29.09.2020 CSA G4021-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA
C Mn S p c Mo Nb Ni Sj y CE. Ph
% % % % 2 % % % % % % %
0.189 0.884 0.041 0.013 0.110 0311 0.030 0.015 0.136 0210 0.002 0395 0.001
COMPOSICION QUIMICA
3
0.019
_uWO_uW:mU>_ummw\~W><m0>2_ﬁ>m S | Py GIL
Y UTS(F : T Y
RSI Y Elgpe UTReEY Mba mm
56.2 68.3 26.0 497.0 4103 200
57.0 682 26.0 4853 381.2 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.80

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTL DIE CALIDAD MIEXICO




