CERTIFICADO DE CALIDAD Pigina 1/1
Q mzu>= mo mm> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DECV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV SRS ST G0 Pitdebin e R 02e 0 32T | o0bema0n
: AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
RO LN SO G s TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyL 711 AN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220M 3.989 KG 11022096/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9329544/000060 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA S wowm._w_ mm_,ms
0.C30217 06.10.2020 CSA G40.21-13 343
COMPOSICION QUIMICA e 2 & n e . ) v ol P
% Mn % % A % % % % s % = %
0.198 0.850 0.040 0.012 0.101 0312 0.018 0.016 0.081 0.207 0.001 0.390 0.001
COMPOSICION QUIMICA
Sn
%
0.022
PROPKEATSRY phis TS/FU El UTS/FU YS/FY G/L
&4 URY %E MPa NiPa mm
62.9 834 30.0 574.8 4435 200
58.1 85.3 25.0 588.1 400.5 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.77
0.68

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




