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Q mzu>= momm\p CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DECV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV R RECEEEETA 650 WaceiRldugsBeam Ao 124 /150x 18 0000114400
g AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
IR T RO SAHAG ) o aaemas TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 3.931 KG 11023089/02
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9381448/000020 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ST >ow~.: (2015)
30285 06.10.2020 NGBS M
COMPOSICION QUIMICA
C Mn S p r Ca Mo Nb Ni i CE. Pb
P % % % /o o % % % o % %
0.183 0.827 0.026 0.011 0.118 0.305 0.020 0.015 0.092 0.192 0.002 0.376 0.001
COMPOSICION QUIMICA
Sn
%
0.019
PROPRIEDADES MECANICAS
YSEY UTS(FU Elong. UTS/FU YS/FY G/L
1 KSI % Mba MPa mm
52.8 66.3 25.0 4572 363.8 200
55.7 70.8 50.0 488.3 383.9 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.80
0.79

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




