CERTIFICADO DE CALIDAD Pagina 1/1
m mwu>= nO—Nm\P CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /6 X 20# /150 X 29.8 0000104952
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 9,816 KG 11021740/03
43990 54940 México
m>I>QQZ PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
8489574/000010 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14 ’
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ST %MN.: (Z015)
0.C. 29239 TULTITLAN 29.05.2020 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION ocgm,w_, s b - X
C Nb i i CE.
% 78 % % & G 74 % % 5 % %
0.177 0.861 0.040 0.010 0.070 0.344 0.015 0.016 0.084 0.204 0.001 0.366 0.000
COMPOSICION QUIMICA
30
0.025
mmo_vamgummm\ MECANICAS UTS/FU | RS
YS/FY T, E h FU YS/FY
RS R4 e MPa MPa o
61.2 79.3 25.5 546.9 421.8 200
61.3 77.7 26.0 535.8 422.4 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.77
0.79

COMENTARIOS / NOTAS

==

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




