CERTIFICADO DE CALIDAD

Pégina 1/1
E QM”UbF— no__.mm} CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE 1D
ide 0 3 2
GERDAU CORSA SAPI DE CV SRS ANATIATY CISSADECY PLESA ANANUAC YCTAS 5K DEEW ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12x 35#/310x 2.1 [ oo o s
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG ')} \\iep TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 12.20 M 9,535 KG 11023956/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9308286/000010 ASTM A572-18 GRS0
ASTM A6-19
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ARTM Adle0 11 (2915
0.C. 30214 20.10.2020 UNEEN 1020408
COMPOSICION QUIMICA & Nb . v CE p
g in 8 & G % Mo o 8 % ; o
0.179 0.814 0.027 0.009 0.079 0.217 0.025 0.010 0.091 0.195 0.000 0.356 0.000
COMPOSICION QUIMICA
P
0.020
PROPRIEDADES MECANICAS — Bl U FU YS/FY -
<_.M%< U mm | ohE a Pa mm
56.0 77.0 31.3 531.0 386.4 200
53.3 74.5 313 513.6 367.5 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.73
0.72

COMENTARIOS / NOTAS

E CALIDAD MEXICO




