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E Q m ”Uhc OOWM\P CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV M—@mmmh%ﬂi%ﬁ%hmﬁm”m SADECV M-ﬂw%ﬁ%ﬁﬂﬂ”%%mﬁhﬂ% Mwmr_u_/mmﬁcz\.}m ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /8 x 154 /200 x 22.3 0000118799
KM, 3 CARRETERA.MEXICO - SAHAG ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPIDE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220M 12,243 KG 11024273/03
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9381448/000080 ASTM A572-18 GR50
ASTM A6-19
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTMARI2-LT (2015
30285 24.11.2020 UNEEN10204-06
COMPOSICION oEz_na_y i % - )
0 C.E.
% e 3 % % o % % D) DA % %
0.181 0.882 0.032 0.012 0.133 0.247 0.018 0.011 0.073 0.212 0.001 0.380 0.001
COMPOSICION QUIMICA
3
0.016
vwo_uamgwmm\ z,wnbz_?m — i — —— -
W% .me_u one: @mm Zm Wm mm
57.6 76.0 25.0 523.9 3973 200
54.4 73.7 25.0 508.0 374.7 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.76
0.74
COMENTARIOS / NOTAS
ISMAEL LOPEZ ESTRADA

GERENTE DE CALIDAD MEXICO




