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AW m wc>c OO_N.WB» CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV Wﬁmmmb%”@ﬂﬁwmwnﬂwm SADECV M@mmmb%ﬁ@ﬁwmmwﬂwm Ww_a_'u?__umh,mw_.}m ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /10 x 49% /250 x 72.9 0000118801
KM. 3 CARRETERAMERICO - SAHAG | spompnag TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TyLTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 122 M 3,558 KG 11024361/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
10007019/000030 ASTM A572-18 GR50
ASTM A6-19
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTHLAYO2ILA01S)
30434 24.11,2020 UNEEN 10204-06
ﬁozwmm_n_oz oc;:ﬂ M N Ni ’ v CE p
i o] ol o/
% 78 %, 4 A G 17 % v 5 % b
0.191 0.858 0.032 0.013 0.183 0.243 0.021 0.016 0.085 0.210 0.001 0.397 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.013
_,mo_uamgwmm\yﬁnyz?m UTS/FU El UTS/FU YS/FY G/L
_Mm..“ .Wm*u ﬁ.ﬂm. Pa MPa mm
56.7 65.8 27.5 5512 391.2 200
58.9 82.9 23.4 571.6 406.2 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.71
0.71

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




