m GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990

SAHAGUN

CERTIFICADO DE CALIDAD

Pigina 1/1

ASTM A6-14

CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
| A

PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV I e A G50 Wie Bz Benrnbil 58 g U ALR i J T R

AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS

ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA /LOTE

TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 16,552 KG 11022702/05

54940 México

PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA

9214230/000010 ASTM AS72-13 G30

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA &S] %NN.: Sl
30075 31.08.2020 CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA s o
C M P M Nb Ni i E. Pl
% %' % % % A % % % 5 P
0.181 0.855 0.033 0.017 0.121 0.295 0.020 0.015 0.087 0.180 0.002 0.378 0.002
COMPOSICION QUIMICA
Sn
%
0.020
mzonm_mcpw‘mm ?ﬁ.gz_@a d _ . e =
TS/FU Elong. UT S/FY L
pet R4 %s 19y MPa T
56.2 77.7 234 5354 387.7 200
53.5 74.2 25.0 511.5 369.0 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.72
0.72

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAL PLZ ESTRADA

GERENTE DE CALIDAD MEXICO




