CERTIFICADO DE CALIDAD Pigina 1/]
gmnu>c moxw> CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
e I — ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12X 19#/310X 283 | (0 o0
: AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
.3 -
e =D S O i TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORDA SAPI DE CY, MEXICO [Ty TITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220M 4.143 KG 11023185/03
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9329544/000040 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA %M?m woow_u__u_ mm%s
0.C 30217 06.10.2020 ARl
noz_umm_n_oz o:Eﬁw . p 5 » - N ] v CE -
% % % % % % % % % 5 % . %
0.173 0.825 0.031 0.010 0.080 0.258 0.018 0.015 0.082 0.193 0.001 0.353 0.000
COMPOSICION QUIMICA
Sn
%
0.018
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/FY UTSU Elong. UTSEU YS/FY G/L
KSI KS1 % MPa MPa mm
58.4 75.0 25.0 517.1 402.8 200
58.4 75.8 28.1 5223 402.7 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.78
0.77

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA

GERENTE DE CALIDAD MEXICO




