CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
m M”U>c AHOWM\P CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DECV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide m_m:mm,wom_.: /14 x484#/360x71.4 0000112094
=y . AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |} pnag TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA/LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 13,065 KG 11022324/05
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N® ESPECIFICACION TECNICA
9329544/000070 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA AEMERa2 I 0E)
0.C 30217 10.09.2020 CSACELZL SBMN
COMPOSICION QUIMICA -
C Mn P M Nb Ni i v C.E. P
% % % % % G 74 % % 3 % %
0.202 0.853 0.009 0.011 0.105 0.309 0.013 0.009 0.071 0.207 0.000 0.393 0.000
COMPOSICION QUIMICA
m:
%
0.019
mWOmw_mU>@mm\7\_m0>ZHﬁ>m
R VI Eige UL Y o
612 80.9 188 557.6 422.0 200
50.8 73.6 18.8 507.5 350.0 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.76
0.69

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




