CERTIFICADO DE CALIDAD Péagina 1/1
Qm ”U>= no WM} CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA ’ ACERTIFICATE ID
2l i 1
SAHAGUN ACEROS TEPOTZOTLAN SADECV  ACEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /8 x 40# /200 x 59.5 0000043035
KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah CARRETERA MEXICO QRO KM 375 CARRETERA MEXICO QRO KM 37 5
- 2 Larretera Viexico ¢, CUAUTITLAN IZCALLLMEX 54730 CUAUTITLAN IZCALLLMEX 54730 LONGITUD PESO COLADA/LOTE
Cd. Sahagun, Tepeapulco H, HGO 43990 México México 1220 M 5,808 KG 11010608/05 _
México
PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N ESPECIFICACION TECNICA
5934872/000010 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM %NN-_ 1(2015)
011124 27.12.2017 CSA G40.21-13 345WM
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0.086 1.122 0.036 0.012 0.091 0.243 0.016 0.001 0.082 0214 0.045 0.325 0.000
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54.5 70.2 24.1 484.2 375.9 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.8
COMENTARIOS / NOTAS

0505641

CARLOS MOSS VELEZ




