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CERTIFICADO DE CALIDAD
¢13] GERDAU CORSA [CLiENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODIICTO / MEDINA CERTIFICATS B
R ACEROMEX § A DE ¢V ACERDMER SA DE.CY ASTM AY92/A572 G50 Wide Flange Beam /12 x 53#/310x78.9 0000046745
3 . VIA JOSE LOPEZPORTILLO i2BIS  CARRETERA LIBRE FEDERAL KM 27
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |17 17y 4\ DE MARIANO ESCO.MEXCIENEGA PE FLORESNL 65550 LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO {54900 México 1220M 15.400 KG 11610904/02
43990 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6153217/000110 ASTM AS572-13 GS0
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992.11 (2015)
4500209559 TULTITLAN 09.02.2018 CSAG4021-13 345WM
COMPOSICION QUIMICA N ) .
3 £ T S 4 3 1 R
0.086 1.091 0.022 0.008 0.068 0.222 0.017 0.001 0.068 0.201 0.042 0.312 0.000
COMPOSICION QUIMICA
0.016
PROPRIEDADES MECANICAS . - v &
y FU
& R e UG a o
53.1 68.3 215 470.7 366.0 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.8
COMENTARIOS 7/ NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




