. CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU COPSA SAPI DE CV iﬁ‘/iﬁﬁﬁgéﬁgﬁgg;ﬂ:g SA DECV i’éﬁﬁ?@%ﬁg&f&g iﬁfﬁECgAS ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam / 18 X 50#/ 460 X 74 0000048833
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 11.801 KG 11010918/04
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6243528/000010 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTMIA902 TIL015)

26631 08.03.2018 CSA G40.21-13 345WM

COMPOSICION QUIMICA o . = ] . o b

; i % A % % 9o % o) % % e %
0.126 1.102 0.021 0.012 0.134 0.227 0.029 0.001 0.081 0.214 0.039 0.370 0.000
COMPOSICION QUIMICA
(4
0.022
PROPRIEDADES MECANICAS . — =
REY VI e T S o
60.4 73.6 26.5 507.4 416.7 200

PROPRIEDADES MECANICAS

0.8

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




