CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
T — TI,EESI\,AI SN (\,HU i AS SAIDBCY  FIESA ANATOACT ] A§ . ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam / 18 x 97#/460x 144.3 | 0000 o0 0
- A VALLE DE LA AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
KM. 3 CARRETERA MEXICO - SAHAG |,/ \Vieh TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO | TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 10.569 KG 11011215/03
43990 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6426676/000420 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA TR0 I (2015)

26792 Tultitlan 13.05.2018 ESHGIOZ T WM

COMP%S[CION QUI’MI%/[A . M Nb Ni . v CE P

% %" 3 % % o % % % 3 % = o
0.107 1.112 0.022 0.014 0.108 0.241 0.020 0.001 0.072 0.196 0.039 0.347 0.000
COMPOSICION QUIMICA
¥
(4
0.021
PROPR]EDAI%ES/ MECANICAS U El UTS/FU YS/FY GIL
REY RV e I Wb L
56.2 66.8 25.8 460.3 387.8 200

PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS

0.84

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




