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CERTIFICADO DE CALIDAD
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE I
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R e Zl\‘,EES rf:} DA: Ci}j fEC JECLI QS ey ik,is I? I;/? Q,ﬁ}f fé: DYECLI ;‘2 i t B&ESIAS ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /12 X 22#/305 X32.8 | o0 0oc/ oo
RN SICARRETERAMEXCO - SAHAG [y yvepias TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX | LONGITUD PESO COLADA /LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV. MEXICO [ TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 122M 3.989 KG 11012250/03
43990 54940 Meéxico
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
6426676/000210 ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM Agfz'“ (2015)
26792 Tultitlan 18.05.2018 ESAGHOZIISRASWIN
COMP%SICION QUIMICA . - N .
M p M i i CE. p
% %' % % % 3 % % % ) % 3
0.098 1.121 0.023 0.016 0.106 0.269 0.016 0.001 0.090 0.223 0.042 0.341 0.000
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51.9 66.8 23.5 460.2 358.0 200
PROPRIEDADES MECANICAS
UTS
0.78
COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




